q Du PU NT D ‘ . . . DuPont™ Tyvek® Isoclean®

DuPont..SafeSPEC..

IC666B LS

DuPont™ Tyvek® Isoclean®

Capuz DuPont™ Tyvek® IsoClean®. Processo limpo e estéril. Costuras reforgadas na abertura do capuz e na abertura para os
olhos. Fechos para ajuste. Branco.

Nome Descricdo

Descrigao - Codigo 1C666BWHxx0100yy (xx=size;yy=option code)

Tecido Tyvek® IsoClean®

Design Capuz Tyvek® IsoClean IC666B
Cor Branco

CA 39.341

Quantidade/caixa 100 por caixa

Tamanhos M
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FARARTERISTICAS E DETALHES DE PRODUTOS

Ndmero do artigo Tamanho do Produto

D15526738 MD
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Propriedades fisicas

Dados relativos ao desempenho mecanico dos tecidos utilizados no vestuario de protegdo quimica da DuPont, listado para a roupa
selecionada de acordo com os métodos de teste e normas europeias relevantes, se aplicavel. Tais propriedades, incluindo
resisténcia a abrasao e fissura por flexao, resisténcia a tragédo e a perfuragdo, podem ajudar na avaliagdo do desempenho de

protecao.”

Propriedade

Cor

Espessura

Exposicao a alta temperatura

Gramatura

Resistencia a abrasao

Resistividade de superficie (25% RH), interna

Resisténcia a penetragao de agua

Resisténcia a ignigao

Resisténcia a perfuragao

Resisténcia a rasgo (Direg¢ao cruzada)

Resisténcia a rasgo (Diregdo da maquina)

Resisténcia a ruptura

Resisténcia a tracao (Dire¢ao cruzada)

Resisténcia a tracao (Dire¢do da maquina)
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Método de teste

N/A (598)

DIN EN ISO 534

N/A (598)

DIN EN ISO 536

EN 530 Método 2

EN 1149-1

DIN EN 20811

EN 13274-4 Method 3

EN 863

EN ISO 9073-4

EN ISO 9073-4

EN ISO 7854 Método B

DIN EN ISO 13934-1

DIN EN ISO 13934-1

DuPont™ Tyvek® Isoclean®

Resultado Tipico

White

185 um

Melting point ~135 °C

45 g/m?

> 10 ciclos

20 0hm

7 kPa

Pass

>5N

>10N

>10N

> 100000 ciclos

>30 N

>30 N
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CONFORTO

O conforto durante o uso da vestimenta de protegdo é amplamente determinado pelo seu peso, sua permeabilidade ao ar e vapor
(respirabilidade) e propriedades isolantes. Os dados sobre essas atribuigdes sédo fornecidos de acordo com o método de ensaio e,

assim como outros dados, podem ser comparados por vestuario.

Propriedade

Air Permeability (Gurley method)

Air Permeability (Gurley method)

Resisténcia térmica, Rct

Resisténcia térmica, clo valor

Resisténcia a vapor de agua, Ret

N/A Nao Aplicavel > Maior que
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Método de teste

ISO 5636-5

ISO 5636-5

EN 31092/1ISO 11092

EN 31092/1ISO 11092

EN 31092/1ISO 11092

2 largerthanEqualTo < Menor que < smallerthanEqualTo

Resultado
Tipico

Yes

4s

10*103 m2*K/W

0,065 clo

6,8 m?*Pa/W

DuPont™ Tyvek® Isoclean®
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PENETRAGAO E REPELENCIA

Um método de teste espeficifico, EN ISO 6530, é usado para medir os indices de penetragéo, absorgao e repeléncia do material da
vestimenta protetora exposto a quimicos liquidos. Os resultados aqui listados refletem a resisténcia a penetragéo e repeléncia dos
tecidos DuPont em &cido sulfurico 30% e hidréxido de sodio 10%.

Propriedade Método de Refultado
teste Tipico
Repeléncia a liquidos, Hidroxido de sédio (10%) EN ISO 6530 >90 %
Repeléncia 3 liquidos, Acido sulfarico (30%) EN I1SO 6530 >95 %
Resisténcia a penetragéo por liquidos, Hidroxido de sédio (10%) EN ISO 6530 <5%
Resisténcia & penetragao por liquidos, Acido sulfurico (30%) EN ISO 6530 <1%

1 De acordo com a norma EN 14325 > Maior que < Menor que
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BARREIRA BIOLOGICA

Informacgdes detalhadas sobre o desempenho protetor (resisténcia a penetragao) das vestimentas DuPont quando expostas a
aerossois, liquidos e poeiras biologicamente contaminados, bem como sangue, fluidos corporais e patégenos transmitidos pelo

sangue. Ordenado pelo padrao europeu relevante.

Propriedade

Resisténcia a penetragédo por Patdgenos transmitidos pelo sangue usando
bacteriéfago Phi-X174

Resisténcia a penetragcéo por aerosois bilogicamente contaminaveis

Resisténcia a penetragao por liquidos contaminados

Resisténcia a penetragdo por particulas sélidas contaminadas

Resisténcia & penetragédo por sangue e fluidos corporais usando sangue sintético

March 28, 2024 DuPont™ Tyvek® Isoclean®

Método de teste

ISO 16604
procedimento D

ISO/DIS 22611

EN ISO 22610

ISO 22612

ISO 16603

Resultado
Tipico

Nao
classificado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado
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Aviso

® As informagbes aqui fornecidas correspondem ao que conhecemos do assunto na data da publicagéo. Essas informacgdes
podem estar sujeitas a revisdo a medida que haja novo conhecimento e experiéncia disponiveis. Os dados fornecidos estéo
dentro da faixa normal de propriedades do produto e estao relacionados apenas ao material especifico designado; esses
dados talvez ndo sejam validos para esse material usado em combinagdo com quaisquer outros materiais ou aditivos, ou
em qualquer processo, exceto quando expressamente indicado em contrario. Os dados fornecidos nao devem ser usados
para estabelecer limites de especificagdo ou utilizados isoladamente como a base do projeto; eles ndo devem substituir
testes que vocé talvez precise realizar para determinar a si a adequagéo de um material especifico para determinados fins.
Como nao pode prever todas as variagdes nas condi¢gdes de uso real, a DuPont ndo oferece qualquer garantia e nao
assume qualquer responsabilidade em relagdo ao uso dessas informagdes. Nenhuma parte desta publicacao deve ser
considerada como licenga de operagao ou recomendagao de violagao de qualquer direito sobre patente.
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